
Çizelgeden de görüleceği gibi en büyük re
zerv C.Afrika'da bulunmaktadır. 

Çizelge 13. Dünya Altın Rezervleri (Milyon Ons) 

Ulke 1 

ABD 
Avustralya 
Kanada 
Güney Afrika 

Rezerv 

117 
41 
42 

760 
Diğer Piyasa Ekonomili Ülkeler 200 
Çin1 

SSCB1 

Diğer Merkezi Planlı Ülkeler1 

Dünya Toplamı 

V.Y. 
200 

V.Y. 

1,360 

Rezerv + 
Potansiyel 

140 
45 
50 

800 
235 

V.Y. 
200 

V.Y. 

1,520 

Kaynak: Mineral Commodity Summaries, 1988 

2.2.2. Üretim 

Batı Blokunda 1987 yılı altın arzı, 1986 yılı
na oranla bir değişiklik göstermemiştir. Batı 
Bloku altın üretimi 1987 yılında, bugüne kadar-
ki en yüksek değerine ulaşarak 1373 ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

Güney Afrika altın üretiminde başı çekme
ye devam etmektedir (% 44). Diğer büyük üre
tici ülkeler sırasıyla ABD (% 11), Kanada (% 8.7) 
Avustralya (% 7.8) ve Brezilya (% 6.1) olup 
bu ülkeler Batı Blokunda üretimin yaklaşık 
% 78'ini karşılamaktadır. Çizelge 14'de Batı 
Bloku'nda altın üreticisi ilk on ülke verilmiştir. 

Çizelge 14. Batı Bloku Altın Üreticisi 

İlk 10 Ülke 

Ulke Üretim (Metrik Ton) 

Güney Afrika 
ABD 
Kanada 
Avustralya 
Brezilya 
Filipinler 
Yeni Gine 
Kolombiya 
Şili 
Venezuela 

607.0 
154.9 
120.3 
108.0 
83.8 
39.5 
33.9 
26.3 
19.2 
16.0 

Kaynak: International Mining Yearbook, 1988 

Çizelge 15. Dünya Altın Üretimi (Metrik Ton) 

Ülke 

Güney Afrika 

SSCB1 

ABD 
Kanada 
Avustralya 
Çin1 

Brezilya1 

Kolombiya 
Filipinler 
Yeni Gine 
Şili 
Zimbabve 

Toplam 
Diğer 

Genel Toplam 

1982 

664.2 

266.0 
45.6 
64.7 
26.9 

56.0 
46.6 
14.7 
25.9 
18.3 
16.9 
13.2 

1259.0 
81.5 

1340.5 

1983 

679.5 

267.5 
62.3 
73.5 
30.6 
57.5 
54.4 
13.6 
25.4 
18.0 
17.8 
14.1 

1314.2 
85.2 

1399.4 

1984 

679.9 

269.0 
64.8 
83.4 
40.3 
59.0 
54.4 
24.9 
25.7 
25.9 
16.8 
14.9 

1359.0 
86.1 

1445.1 

1985 

670.7 

270.5 
75.5 
87.6 
58.5 
60.5 
62.2 
26.4 
33.0 
36.9 
17.2 
14.7 

1413.7 
90.7 

1504.4 

1986 

638.0 

275.0 
116.1 
104.7 

77.1 

65.0 
67.4 
27.1 
38.7 
36.0 
18.0 
14.9 

1478.0 
92.9 

1570.9 

1987 

607.0 

277.0 
154.9 
120.3 
108.0 
68.0 

83.8 
26.3 
39.5 
33.9 
19.2 
14.7 

— 

-

1686.0 

Kaynak: International Mining Yearbook, 1988; Minerals Yearbook, 1986 
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1980 öncesine kadar ABD, Kanada ve 
Avustralya'nın toplam üretimleri 100 ton/yılın 
altında iken 1985'de 200 ton/yıla çıkmıştır. 
1987'ye gelindiğinde bu üç ülkenin herbirinin 
yıllık üretimlerinin 100 ton/yılın üzerine çıktığı
nı görüyoruz. Nitekim 1987 yılında ABD, Kana
da ve Avustralya'nın toplam üretimleri 383 
t/yıla çıkmıştır. 1987 yılında Güney Afrika'da 
görülen üretim düşüklüğüne neden olarak, te
nördeki düşme ve Ağustos-Eylül arasında yapı
lan maden grevi gösterilmektedir. 

ABD'nin 1987 yılındaki toplam 155 ton/yıl 
üretiminin yarıdan fazlası Nevada'dan elde 
edilmiştir. Buradaki şartlar açık ocak işletmecili
ğine uygun olup aynı zamanda yığın liçine uy
gun koşulları taşımaktadır. 1988 yılında ABD 
nin altın üretiminin 200 ton/yılı geçtiği tah
min edilmektedir. Kanada'daki üretim artışı 
ABD'dekinin aksine, oldukça zor koşullara kar
şın gerçekleştirilmiştir. Bu ülkede yeraltı işlet
meciliği devam etmektedir. Ancak bu ülkede 
altın arama ve üretme işinde faaliyet gösteren
lere uygulanan % 100'lük vergi indirimi altın 
arama çalışmalarına büyük bir hız kazandırmış
tır. 

Avustralya'nın 1988 yılı altın üretiminin 
150 ton/yıla ulaşacağı ifade edilmiştir. 

Çizelge 15'de dünya altın üretimi yıllara 
göre verilmektedir. 

Çizelge 16'da da dünya altın madeni üre
tim kapasiteleri görülmektedir. 

2.2.3. Gelişmeler 

1987 yılı işletme maliyetlerinin arttığı bir yıl 
olmasına karşın altın için kârlı bir yıl olmuştur. 
Altının ABD dolarına karşı elde ettiği başarı, 
maliyetlerdeki artıştan fazla olduğundan altın 
işletmeciliği kârlı bir sektör konumuna gelmiş
tir. Batı Blokunda ortalama işletme maliyetleri 
1986'ya göre 39 Dolarlık bir artışla 227 $/onsa 
çıkmıştır. Ancak ortalama altın fiyatları 446.5 $ 
olunca 79 Dolarlık bir pozitif fark olmuştur. Bu 
fark da üreticileri memnun etmeye yetmiştir. 
Altının yıllara göre ortalama işletme maliyetleri 
aşağıda gösterilmiştir (International Mining 
Yearbook, 1988). 

Çizelge 16. Dünya Altın Madeni Üretim 
Kapasiteleri (Milyon tr ons) 

Yıl 
Ortalama İşletme 

Maliyeti ($/Ons) 

Ülke 

Kuzey Amerika 
ABD 
Kanada 
Diğerleri 

Toplam 

Güney Amerika 
Brezilya 
Diğerleri 

Toplam 

Avrupa 
SSCB 
Diğerleri 

Toplam 

Afrika 
Güney Afrika 
Diğerleri 

Toplam 

Asya 
Okyanusya 

Dünya Toplamı 

1983 

2,100 
2,500 

800 

5.400 

1,900 
1,600 

3,500 

9,000 
600 

9,600 

23,500 
1,100 

24,600 

3,600 
2,100 

48,800 

1984 

2,500 
2,700 

800 

6.000 

2,300 
1,700 

4,000 

9,100 
600 

9,700 

23,600 
1,100 

24,700 

3,700 
2,300 

50,400 

1990' 

4,600 
2,600 

900 

8.100 

4,700 
1,700 

6,400 

10,400 
700 

11,100 

25,000 
1,300 

26,300 

4,400 
3,500 

59,800 

1985 
1986 
1987 

169 
188 
227 

Kaynak: Mineral Facts and Problems, 1985 

Güney Afrika'daki işletme maliyetleri üç 
yılda % 75 oranında artış kaydetmiştir. Zira 
G.Afrika parası Rantın ABD Doları karşısındaki 
değer kaybı devam etmektedir. Ayrıca yeraltı 
işletmeciliğinin getirdiği maliyet farklılıkları ve 
tenördeki düşüşler de önemli etkenler arasında 
sayılabilir. Zira son üç sene içinde tenor 6.28 
g/tondan 5.49 g/tona düşmüştür (1980 yılında 
ortalama tenor 7.73 g/ton). G.Afrika'da işletme 
maliyetlerindeki artışlar sürerken ABD'de ve 
Kanada'da düşüşler olmuştur. ABD'de 1986'da 
işletme maliyetleri bir yıl öncesine göre % 12 
düşüş kaydetmiştir. Düşüşler üç nedene bağ
lanmaktadır: 

1. Battle Mountain ve Valdez Creek'teki 
iyileşmeler, 
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