
ENDÜSTRİYEL 
HAMMADDE FİYATLARI (*) 

AŞINDIRICILAR " 

Korendon (Tabii), aşındırıcı kalitesinde, CİF, m.t. 
Zımpara taşı, büyük taneli, CİF, m.t. 
Zımpara tası, orta ve ince, CİF, m.t. 
GrÖna (Idaho) 8 - 325 meş. FAS. FAS, l.t. 
Silikon Karbür, aşındırıcı kalitesi, 8 - 220 meş. CİF, l.t 

ALÜftÜNA VE BOKSİT 

Kalsine alumina % 98-99,5 AK):, İngiltere ye teslim, m.t. £120 - £125 
Boksit, aşındırıcı kalitesinde, minimum % 86 Ab03. CİF, l.t. £ 42 - £ 49 

Boksit, refrakter kalitesinde, minimum % 86 AL03, CİF, l.t. £ 62 

BARİT 

Öğütülmüş % 99'u 350 meş, beyaz, boya kalitesinde, 
% 96 - 98 BaSo* içeren, İngiltere'ye teslim, tesilm, l.t. £ 70 - £ 80 
Mikronize, Min. % 99'u 20 Mikron, İngiltere 'ye tesilm, l.t. £90 -£110 
Tüvenan, Min. % 92 BaSO, içeren, CİF, l.t. £ 12 - £ 21 
Sondaj çamuru kalitesinde, öğütülmüş, öz. ağ. 4, 2, torbalanmış, CİF, l.t. £ 26-£ 28 

BOR TUZLARI 

Türk Kolemaniti, min. % 40 B*03, FOB, m.t. $ 75 
(*) Endüstriyel -Hammadde Fiyatları «Industrial Minerals» Nisan 1976 sayısından 
alınmıştır. 

FLUORİT 

Metalürji kalitesi, Min. % 70 CaFa, l.t. £ 15 - £ 30 
Asit kalitesi, Min. % 97 CaF», Torbalanmış, İngiltere'ye tesilm, l.t. £ 40 - £ 55 
Seramik kalitesi, öğütülmüş, % 93-95 CaF*,CIF, l.t. £ 30 - £ 40 

MAGNEZİT 

Cevher, Parça, CİF, l.t. 
Kostik - Kalsine, Zirai amaçlarda, CİF, l.t. 

Endüstriyel amaçlarda, CİF, l.t. 
Refrakter magnezit İngiltere'ye teslim. (Tuğla yapımında), l.t 

MİKA 

Kuru öğütülmüş (İşletmede teslim), l.t. 
Yaş öğütülmüş (İşletmede teslim), l.t. 

£ 75 - £ 85 
£ 80 - £ 90 
£ 88 - $136 
£475 - £480 

£ 38 - £ 45 
£ 50 - £ 60 
£ 65 - £130 
£ 70 - £ 77 

£ 95 - £130 
£170 - £200 

60 



61 




