
Endüstriyel 
Hammadde Fiyatları 

ABRASİVLER 

Korendon (Tabii), abrasiv kalitesinde, CİF. 
Zımpara taşı, büyük taneli,CIF. 
Zımpara taşı, orta ve ince, CİF. 
Gröna (Idaho) 8-250 meş. FOB Femwood 
Silikon Karbid, % 99.5 StC 8-250 m eş.CİF. 

75-80 £/ton 
80-90 t/ton 

88-136 $/Longton 
570-580 C/Longton 

ALÜMtNAVEBOKSrr 

Kalsine alumina % 98.5-99.5 Al O İngiltere'ye teatim. 
Boksit, abrasiv kalitesinde, minimum %86 Al 0 CİF 
Boksit, refrakter kalitesinde, minimum % 86 Âl 3} CİF. 

2 3 

160-165 
42-49 

82 

£/ton 
t/longton 
t/longton 

BARİT 

öğütülmüş % 99'u 350 meş, beyaz, boya kalitesinde, 
% 96-98 BaS04 taşıyan, İngiltere'ye teslim. 
Mikronize, Min. % 99'u 20 Mikron, İngiltere'ye teslim. 
Tüyenan, Min. % 92 BaS04 taşıyan, CİF. 
Sondaj çamuru kalitesinde, öğütülmüş Öz.öğ. 4,2, torbalanmış, CİF. 

70-80 
90-110 

29-30 
39-41 

£/longton 
£/longton 
E/longton 
£/longton 

BOR TUZLARI 

Türk Kolemaniti, min. % 40 B2Û3 "OB. 100 id/ton 

FLÜORİT 

Metalürji Kalitesi, Min. % 70 CaF2 
Asit kalitesi, Min, % 97 CaF«, Torbalanmış, İngiltere'ye teslim. 
Seramik kalitesi, öğütülmüş, % 93-95 CaF2, CİF. 

20-30 
55-65 

£/longton 
t/longton 
t/longton 

MANYEZİT 

Cevher, Parça, CİF. 
Kostik - Kalsine, Zirai amaçlarında, CİF. 
Endüstriyel amaçlarda, CİF. 
Refrakter manyezit İngiltere'ye teslim (Tuğla yapımında) 

45-50 
80-90 

90-170 
102-110 

t/longton 
£/longton 
£/longton 
£/longton 

MİKA 

Kuru öğütülmüş (İşletmede teslim). 
Yaş öğütülmüş (İşletmede teslim). 

95-145 
170-200 

£/longton 
E/longton 

(*) Kaynak : Industrial Mineral--Mart.1978 

53 



NtTRAT 

ŞUi, Sodyum Nitrat %98'lik (Ambarda teslim) 82 t/ton 

PERLİT 

Tüvenan, CİF. 20-24 £/longton 
FUitre kalitesinde, genleşmiş, Öğütülmüş, CİF 150-175 £/longton 
inşaat malzemesi kalitesinde, genleşmiş, öğütülmüş, CİF. 90-120 £/longton 

FOSFAT 

Florida, cevher, kum baz, öğütülmemiş, FOB. 
% 66-68 BPL 33 Jt/Short ton 
% 70-72 BPL 41 Ş/Short ton 
% 74-75 BPL 47 j/Short ton 
% 76-77 BPL 53 jj/Short ton 
Moakko, % 75 BPL, FAS 48,50 S/Short ton 
Tonus, % 65-68 BPL, FAS -

POTAS 

Standart, % 60 K 2 0, CİF.... 45-46 £/Longton 
parça. 

KUVARS 

öğütülmüş Silis, % 98-99.7 SÎÛ2, İngiltere'ye teslim (-120 mesh) 21 £/longton 

STRONSİYUM 

İngiliz Sölestm, öğütülmüş, yıkanmış % 95lik SrS04,240 meş. 44 f/ton 
İşletmede teslim. 

TALK (Steatft) 

Norveç malı, Öğütülmüş, CİF... 45 £/ton 
Norveç malı, mikronize, CİF... 75 £/ton 
Fransız malı, ince öğütülmüş, CİF... 95-100 £/k»ngton 
italyan, kozmetik kalitesinde, CİF... 140 £/longton 
Çin man, CİF... 90-100 £/longton 

VOLLASTONÎT 

Öğütülmüş, torbalanmış, CİF... 100 £/longton 
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