
ÖZELLİKLERİ KALİTESİ SATIŞ ŞEKLİ BİRİMLER FİYATLAR 

KURŞUN 
Dünya Londra metal borsası 

fiyatlarına göre peşin 
ödeme 

L/ton 374.5-375.5 

ABD 

Avustralya 

Kanada 

Fransa 

B. Almanya 

Japonya 

Japonya 

MANGANEZ 
ingiltere 

İtalya 

MOLİBDEN 
İngiltere 

TUNGSTEN 
ingiltere 

% 99.9 

İşlem görmemiş 
yumuşak 

Elektrolitik 
ürün 

Elektrolitik 
ürün 

Elektrolitik 
ürün en az % 99.9!: 

% 99.5 

Toz ürün 

Toz % 99.5 W 

New York metal borsası 

FOB, Pirie Limanı 

FOB, Vergi dışı 

Tokyo, ambarda teslim 
kamu fiyatı 

Tokyo, ambarda teslim 
serbest pazar 

CİF, UK 

İşletmede teslim 

Kg olarak metal fiyatı 
üzerinden limanda teslim 

Cts/lb 

A$ /ton 

C Cts/lb 

FFr/ton 

DM/ton 

Y/ton 

Y/ton 

Ş/ton 

L/ton 

L/kg 

L/kg 

42 

950 

53-55.7 

4160 

1250-1350 

135 000 

123 000 

1920 

3 200 000-3 600 000 

13-20 

13.00-13.50 

ENDÜSTRİYEL HAMMADDE 
FİYATLARIM 

ABRASIVLER 

Koredon (Tabii), abrasiv kalitesinde CİF 
empara taşı, büyük taneli, CİF 
2impara taşı, orta ve ince, CİF 
Silikon Karbid, % 99.5 SİC Grade 1, CİF 

145-180 L/ton 
150-240 L/ton 
700-750 L/ton 

ALÜMİNA VE BOKSİT 

Kalsine alümina % 98.5 - 99.5 Al2 O3 İngiltere'ye teslim 
Boksit, abrasiv kalitesinde, minimum % 86 AI2 O3 CİF 
Boksit, refrakter kalitesinde, minimum % 86 Al2 O3 CİF 

210-265 L/ton 
57-66 L/longton 

112-114 L/longton 

BARİT 

öğütülmüş % 99'u 350 meş, beyaz, boya kalitesinde 
% 96 - 98 BaS04 taşıyan, İngiltere'ye teslim 
Mkronize, Min. % 99'u 20 Mikron, İngiltere'ye teslim 
Tüvenan, FOB Fas Teslim 
Sondaj çamuru kalitesinde, öğütülmüş 

125-135 L/longton 
135-140 L/longton 

40 $ /longtor. 
45-50 L/longton 

(*) Kaynak: Industrial Minerals, Haziran 1987 
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BOR TUZLARI 

Türk Kolemaniti min. % 40-42 B 2 0 3 FOB 
Borik Asit 
Decahidrat 
Pentahidrat 

290-325 $ /ton 
573-529 L/ton 
388-344 L/ton 
470-426 L/ton 

FLUORIT 

Metalürji Kalitesi, Min. % 70 CaF 2 

Asit kalitesi, Min. % 97 C a F 2 , torbalanmış, ingiltere'ye teslim 
45-55 L/longton 

130-140 L/longton 

MANYEZİT 

Cevher, parça, CİF, Yunanistan 
Kostik-Kalsine, zirai amaçlarında, CİF 
Endüstriyel amaçlarda, CİF 
Refrakter manyezit, ingiltere'ye teslim (Tuğla yapımında) 

55-60 L/longton 
100 L/longton 

125-270 L/longton 
150-250 L/longton 

MİKA 

Kuru öğütülmüş, ingiltere 
Yaş öğütülmüş, ingiltere 

120-205 L/longton 
300-400 L/longton 

NİTRAT 

Şili, Sodyum Nitrat % 98'lik (Ambarda teslim) 120 L/ton 

PERLİT 

Tüvenan, CİF 
Filitre kalitesinde, genleşmiş, öğütülmüş, CİF 
İnşaat malzemesi kalitesinde, genleşmiş, öğütülmüş, CİF 

40-45 L/longton 
312-335 L/longton 
200-260 L/longton 

FOSFAT 
Florida, cevher, kuru baz, öğütülmemiş, FOB 
% 60-66 BPL 
% 66-70 BPL 
% 70-72 BPL 
% 73-74 BPL 
> % 7 4 
Moracco % 75-77 BPL, FAS 
Tunus % 65-68 BPL, FAS 

POTAS 

Standart, % 60 K 2 0 , CİF, parça 

30.36 1? /short ton 
34.67 $ /short ton 
37.38 ? /short ton 
41.80 ? /short ton 
50.20 $ /short ton 
48.50 $ /short ton 
32-38 S/short ton 

71-74 L/longton 

KUVARS 

Cam kumu 8.25 L/longton 

STRONSİYUM 

ingiliz Sölestin, öğütülmüş, yıkanmış % 95'lik S r S 0 4 , 240 meş. 
işletmede teslim. 

64.00 L/ton 

TALK (STEATİT) 

Norveç malı, öğütülmüş, UK 
Norveç malı, mikronize, UK 
Fransız malı, ince öğütülmüş, CİF 
italyan, kozmetik kalitesinde, CİF 
Çin malı, UK 200 Mesh 

90-100 L/ton 
115-160 L/ton 
120-190 L/longton 

175 L/longton 
147 L/longton 

VOLLASTONİT 

UK 300 Mesh Fin 
US - 2 0 0 Mesh T/L 

185 L/longton 
214 S/short ton 
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