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Ö Z E T : 

Aşağıdaki yazıda oksitli karşım çinko cevherlerinin flotasyonu hakkında genel bilgiler 
Terilmetcte olup dünyada bn çeşit flotasyonlara alt bazı önemli uygulamalar kisaca» 
özetlenmektedir. 

ABSTRACT : 

General information concerning flotation of oxidized lead and zinc ores are given below. 
Further some important applications of these flotations in the world are described also 
briefly in this paper. 

Oksitli kurşun mineralleri flotasyonu : 

Söz konusu mineraller Serüzit PbCO*, 
Angelezit PbSO., Fosgenit Pb*CI*COa Pİ-
romorfit Pb5CI (PO*)8, Mimetit PkCl (As04J 
T, Vanadinit Pb 3CI (V04)„ Krokoit PbCrO,, 
Wulfenit PbMoO,, Plombojarozit KPb (OH) 
(S04). 

Bu minerallerin içinde cevher yatakların
da oksitli kurşun minerali olarak Serüzti 
ve ikinci derecede Anglezit önem taş: 
maktadırlar. Diğer mineraller ekseriyet 
le çok az miktarlarda bulunurlar. 

Oksitli kurşun cevherlerinin flotasyonun-
a'a önemli bir güçlük yoktur. Bu cevher
ler bîr sülfürleyici ile (mesala Na*S) mu
amele edildiğinde cevher tanelerinin yü
zeyinde hemen bir sülfür tabakası hasıl 
olur. 

PbCOB+Na«S=PbS+Na,C03 

Bundan sonra anyonrk bîr kollektör (me
sala bir ksantat) ile kurşun mineralleri 
kolayca yüzdürülür. Burada kritik olan sa 
dece ortamın PH'ı ve "kondisyon zamam-
dır. Ortamın pH'ını 8-9 arasında tutmak 
icap ettiğinden fazla miktarda Na2S ve
rilirse ortamın pH'ı artacağından flotas-

yon gerçekleşmez. Kondisyon zamanı UZG-
dıkça da flotasyon güçleşmekte olup İde
al zaman 1, 1 bucuk dakikadır. 

Oksitli kurşun minerallerinin flatasyonun
da cevherde bulunan şlam (mevcut kil 
minerallerinden dolayı) ve demir mineral
leri bir engel teşkil etmez. 

Oksitli Çinko mineralleri flotasyonu : 

Söz konusu mineraller Simitsonit ZnCo* 
Hidrozinkit 2ZnC03. 3Zn (OH)*, Hemimor-
fit Zn4 (Si*07) (OH)2l Willemit Zn*SiO<. 
Franklinit 

(Fe, Zn, Mn) — (Fe, Mn)£>, 

Bu minerallerin içinde cevher yatakların
da en çok bulunan Simitsonitdir. Diğer 
minerallerde az veya çok miktarda bu 
mineralle karışık olarak bulunabilirler. 

Oksitli çinko cevherinin flotasyonu iki şe
kilde gerçekleştirilebilir : 

a. Oksitli kurşun minerallerinde olduğu 
gibi bir sülfürleyici ile muameleden sonra 
ve CuSO. ile aktif leşti rmeyi takiben ksan-
tatlarla flotasyon : Bu metodda cevherin 
ifftiva ettiği kil ve demir minerallerinin te
siri çok büyük olup ayrıca pülpün ısıtıl-
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masına da ihtiyaç vardır. Bütün ideal 
şartlar mevcut olsa bile metodla ranaı-
man ve tenor seviyelerdedir. Yüksek mik
tarda kil ve limonit ihtiva eden cevher
lerde hemen hemen hiç bir başarı ihtima 
I i yoktur. 

b. Mineral tanelerinin yüzeylerinin sül-
fürleştirilmesinden sonra yüksek pH'lı or
tamda (pH 10-12) amin tuzları ile flotas
yon : Düşük kil ve limonit ihtiva eden 
cevherlerde yüksek tenor ve randımanla
ra erişebilir. Bu metodla da yüksek kil ve 
limonit ihtiva eden cevherlerde başarı el
de edilememektedir. 

burada ilk merhale olarak pülpün şlam» 
bir siklon vasıtası ile alınır ve geride ko
lan takriben 10 mikronun üstündeki ta
nelerde flotasyon yapılır. Amin tuzlarının 
toplayıcı olarak mineral yüzeylerinde aşa
ğıdaki şekilde tutulduğu Rey tarafından 
ileri sürülmekte ise de bu hususta kesin 
bir hükme henüz varılamamıştır. 

RNHsAc = RNH3

+ + A c - Suda bu şe

kilde iyonlarına amin tuzu bazik pH or

tamında aşağıdaki şekilde hidrolize olur. 

RNH3

 + + OH- = RNH2+HsO 

Kollektör olarak fonksiyon yapanın yu-

kardaki reaksiyonla hasıl olan serbest 

amin olduğu ve Na»S muvacehesinde çin

ko ile kompleksler yaptığı zannedilmek

tedir. 

Örnekler : 

Sardunya, Masua'da Ammi madeni, İtal

ya : 

Cevher karakteri : 

Kurşun tenörü % 0,8-1,5 bunun % 25'i 

'oksitli kurşun minerallerinden oluşmak

ta. Oksitli kurşun mineralleri esas olarak 

Slmitsonit tali derecede Hemimorfit, Hid-

rozinkit ve Willetmittin ibaret. 

Gang mineralleri Dolomit ve Kalker. 

Tesiste eîde edilen flotasyon sonuçlan : 
Ağırlık % Pb% Zn% 

Tuvenan 
Kurşun Konsantresi 
Siklon Şlamları 
Çinko Konsantresi 
Flotasyon Artığı 

100,00 
0,9 

32,4 
10,5 
56,1 

Flotasyon Artığı 4- Siklon 
Şlamfarı 88,5 

0,95 
54,07 

0,61 

6,88 
8,38 
6,72 

0,93 35,51 
0,20 

0,41 

1,60 

3,47 

Kurşun Kazanma Randımanı 51,2 — 
Çinko Kazanma Randımanı — 80,6 
Toplam Çinko Kazanma Randımanı 54,2 

Reaktif Srafiyatı, gr/t 

Na=S 1500 4000 
NasSi03 1000 2500 
Koko Amin, Fuel oil ve Çam yağı 
emülsiyonu — 110 
Izopropil Ksantat 100 — 
Aeroflot 40 

Utah, Eureka Madeni Birleşik Amerika 
Cevher Karakteri : 
Cevher galenle birlikte serüzit ve çinko 
minerali olarak sfalerit ihtiva etmekte. 
Bir miktar anglezit de mevcut. Gang esas 
olarak kuvarstan ibaret olup Rodokrozit, 
Barit ve Hematit mevcut. % 10 kadar Pi
rit mevcut. 

Tesiste elde edilen Flotasyon sonuçları : 
Ağırlık% Pb% Zn% 

Tuvenan 100,00 22,2 13,3 
Sülfürlü Kurşun Kon. 18,74 54,5 17,9 
Sülfürlü Çinko Kon. 13,44 4,1 53,6 
Oksitli Kurşun Kon. 30,22 32,6 4,2 
Artık 37.60 4,3 34 

Kurşun Kazanma Randımanı 45,96 25,26 
(Sülfür) 
Kurşun Kazanma Randımanı 44,32 9,45 
(Oksit) 
Çinko Kazanma Randımanı 2,48 54,27 

Reaktif 
NaCN 
NasC03 

ZnSO. 

MIBC 

Sarfiyatı, gr/t 

Aeroflot 31 

320 — 
1600 — 
900 — Sülfürlü Kurşun 

devresi pH=8,3 
65 — 
90 — 
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Reaktif Sarfiyatı, gr/t 

CuSO, 
Kireç 
Amil Ksantat 
MIBC 

Na*S 
Amil Ksantat 
Na2Si03 

1050 
1600 

80 
50 

'— 
— 
— 

— 
— 
— Sülfürlü Cİnko 
— devresi pH=10,3 

6500 
600 Oksitli Kurşun 

650 devresi pH=12 1 

Setif, Cebel Gustar Madeni, Cezayir : 
Cevher Karakteri : 

Esas cevher mineralleri Serüzit ve Simit-
sonitten ibaret. Az miktalarda Galen, S-
falerit, ve Hidrozrnkit mevcut. Gang mi
nerali olarak Kalker çoğunlukta. Bir mik
tar Kuvars ve Barit'le birlikte Pirit ve az 
miktarda bakır mineralleri de var. 

Tesiste elde edilen flotasyon sonuçları : 

Pb% Zn% 

Tuvenan 
Kurşun Konsantresi 
Çinko oKnsantresi 
Artık 

3,5 7,0 
58,0 3,9 
2,1 37,0 
0,9 2,2 

Kurşun Kazanma Randımanı 71,0 — 
Çinko Kazanma Randımanı — 72,H 

Not : Yukardaki çinko randıman Siklon
daki şlam kaybı dahil değildir. Şlam mik 
tan takriben % 30 kadardır. 

Reaktif Sarfiyatı, gr/t 

Na=COa 500 — 
Na2Si03 1000 — 
Na*S 500 6500 
K Amil Ksantat 250 — 
Emkonil 20 — 
12 ve 18 Karbonlu Amin 
karışımı — 750 
Gaz yağı — 1000 
Omokei — 100 

L'Argentiera'da Penaroyanın Sahip olduğu 
Maden, İtalya 
Cevher Karakteri : 

Kurşun mineralleri Galen ve Serüzitki top
lam Kurşunun %60'ını oluşturmakta. Çinko 

mineralleri Sfalerit ve Çinko tenorunun % 
90'nım oluşturan Sİmitsonit ve Hİdrozin-
kitten ibaret. Gang mineralleri Dolomit, 
Barit ve Kuvarsttan oluşmakta. İlaveten 
Pirit ve Markasit te var. 

Tesiste elde edilen flotasyon sonuçları : 

Tuvenan 
Kurşun Konsantresi 
Çinko Konsantresi 
Artık 

0,8 5,9 
58,1 4,2 

1,3 37,2 
0,13 1,96 

Kurşun Kurtarma Randımanı 75,5 — 
Çinko Kurtarma Randımanı — 70,5 

Reaktif Sarfiyatı, gr/t 

Na>S 
Ksantat 
Flotanol 
Acroflot 15 
Dowfroth 
Na*SiOs 

FeSO, 
Na*C03 

Amin Asetat 
Çam Yağı 
Fuel Oil 

932 
35 
34 

3 
3 

800 

— 
— 
— 

3320 
— 
— 
— 
— 

1112 

96 
146 

62 
212 

Mibladende Penaryaînın sahip olduğu ma
den, Fas 

Cevher Karakteri : 
Cevher mineralleri esas olarak Galen, 
Serüzit, tali derecede Wulfenit, Anglezrt 
ve Mimetit. Kalkopirit ve Pirit te bulun
makta. Gang mineraleri Barit, Marn ve 
Kil Ortalama Kurşun tenörü % 8, bunun 

Tesiste elde edilen Flotasyon Sonuçları 

Tuvenan 
Kurşun Konsantresi 
Artık 

Kurşun Randımanı 

Reaktif Sarfiyatı gr/t 

Ksantat 
NaHS 
Cam yağı 

Pb % 

8 4 
77.2 
0,95 

90.0 

314 
1184 

95 
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Sierra de Lujar'da Penaroya'nın sahip ol
duğu Maden, İspanya ; 

Cevher Karakteri : 

Cevher Mineralleri esas olarak Galen ve 
Serüzit. Tali olarak Hidroserüzit, Piromor-
fît ve Plombajarozit bulunmakta. Gang 
mineralleri Kalker ve Dolomitten İbaret. 
Tesiste elde edilen flotasyon sonuçla-} 
rı.: 

La Plagne'da Penaroya'nın sahip olduğu 
Maden, Fransa 

Cevher Karakteri : 

Cevher az miktarda Serüzit ihtiva eden 
esas itibariyle Galenden ibaret. Gang mi
neralleri Kuvars, Baht ve Mika. Hematit, 
Pirit ve Siderit te az miktarda mevcuttur. 

Tesisten elde edilen Flotasyon Sonuçları: 

Pb% 
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