
Çizelge 83. Batı Bloku Rafine Kurşun 
Üretimi (Bin Short ton) 

2.14.2.1. Kapasite 

Dünya birincil kurşun üretim kapasitesi 

Ülke 

Avrupa 
Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Finlandiya 

Fransa 
B. Almanya 
Yunanistan 
İrlanda 
italya 
Hollanda 
Norveç 
ispanya 
isveç 
ingiltere 
Yugoslavya 
Diğerleri 

Afrika 
Cezayir 
Mısır 
Fas 
G.Afrika 
Tunus 
Zambiya 
Diğerleri 

Amerika 
Arjantin 
Bolivya 
Brezilya 
Kanada 
Şili 
Kolombiya 
Honduras 
Meksika 
Peru 
ABD 
Venezuela 
Diğerleri 

Asya 
Burma 
Hindistan 
tan 
Japonya 
Kore 

Tayvan 
Tayland 
Türkiye 
Diğerleri 

Okyanusya 
Avustralya 
Diğerleri 

Toplam 

Aylık Ortalama 

1985 

1,608 
25 

105 
1 
5 

224 
356 

14 
9 

135 
37 

168 
70 

327 
123 

9 

159 
4 

_ 
63 
75 

4 
10 

3 

1,708 
35 

-
73 

240 

-
_ 

203 
83 

1,047 
20 

7 

537 
9 

24 
7 

367 
36 

49 
8 

10 
27 

220 

216 
4 

4,232 

353 

1986 

1,606 
25 
90 

1 

230 
367 

19 
10 

127 
36 

130 
79 

329 
155 

8 

144 
4 
. 

55 

70 
3 

6 
6 

1,571 
34 

. 
86 

257 

-
. 

185 
67 

917 
19 

6 

572 
5 

29 
8 

362 
60 

54 
16 
10 
28 

175 

171 
4 

4,068 

339 

1987 

1,614 
20 
89 

1 

245 
343 

16 
10 

160 
40 

118 
90 

338 
136 

8 

143 
5 

57 
67 

8 
6 

1,618 
34 

. 
83 

219 

. 

189 
69 

1,000 
18 

6 

573 
6 

33 
6 

340 
78 

52 
14 
12 
30 

221 
217 

4 

4,169 

348 

Çizelge 84'de verili 

Çizelge 84. Dünya 

Kurşun 

Ülke 

K. Amerika 
ABD 

Maden 
Ergitme 
Rafineri 

Kanada 
Maden 
Ergitme 
Rafineri 

Meksika 
Maden 
Ergitme 
Rafineri 

Honduras 
Maden 

K. Amerika 
Maden Toplamı 

G. Amerika 
Maden 
Ergitme 
Rafineri 

Avrupa 
Maden 
Ergitme 
Rafineri 

Afrika 
Maden 
Ergitme 
Rafineri 

Asya 
Maden 
Ergitme 
Rafineri 

Okyanusya 
Maden 
Ergitme 
Rafineri 

Dünya Toplamı 

Maden 

Ergitme 

Rafineri 

Tiektedir. 

Birincil Kaynak 

Üıetim Kapasitesi (Bin ton) 

1983 

596 
714 
714 

492 
208 
208 

198 
290 
320 

19 

1,305 

295 
240 
240 

1,240 
1,775 
2,063 

311 
200 
200 

485 
673 
650 

514 
460 
250 

4,150 

4,560 

4,645 

1984 

596 
714 
714 

492 
208 
208 

201 
290 
320 

20 

1,309 

310 
240 
240 

1,260 
1,775 
2,063 

311 
200 
200 

485 
673 
650 

525 
460 
250 

4,200 

4,560 

4,645 

Kaynak : Minerals Facts and Problem, 1985 

1990i 

690 
700 
700 

680 
250 
250 

210 
290 
320 

30 

1,810 

320 
240 
240 

1,340 
1,865 
2,105 

335 
235 
235 

510 
800 
775 

585 
460 
285 

4,700 

4,840 

4,910 

Kaynak : Mining Annual Review, 1988 
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Çizelge 85. Batı Bloku Rafine Metal Kurşun 
Tüketimi (Bin short ton) 

Ülke 

Avrupa 
Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
F. Almanya 
Yunanistan 
İrlanda 
İtalya 
Hollanda 
Norveç 
İspanya 
İsveç 
İngiltere 
Yugoslavya 
Diğerleri 

Afrika 
Cezayir 
Mısır 
Fas 
G. Afrika 
Tunus 
Zambiya 
Diğerleri 

Amerika 
Arjantin 
Bolivya 
Brezilya 
Kanada 
Şili 
Kolombiya 
Honduras 
Meksika 
Peru 
ABD 
Venezuela 
Diğerleri 
Asya 
Burma 
Hindistan 
Iran 
Japonya 
Kore 
Tayvan 
Tayland 
Türkiye 
Diğerleri 

Okyanusya 
Avusturalya 

Diğerleri 

Toplam 

Aylık Ortalama 

1985 1986 

1,609 
62 
66 
13 
24 

208 
346 

23 
10 

230 
45 
13 

117 
27 

274 
116 

36 

121 
15 
30 

5 
48 

4 
3 

16 

1,508 
33 

73 
100 

125 
14 

1,121 
26 
16 

733 

72 
17 

397 
81 
40 
16 
22 
88 

69 
59 

10 

4,040 

337 

1,645 
61 
72 
15 
15 

205 
359 

16 
12 

232 
47 
15 

112 
24 

282 
145 
33 

117 
13 
30 

3 
48 

3 
3 

16 

1,501 
34 

92 
105 

84 
21 

1,119 
28 
18 

760 

68 
60 

8 

4,091 

341 

1987 

1,626 
53 
71 
16 
16 

205 
342 

18 
12 

241 
46 
14 

123 
28 

286 
120 
33 

118 
12 
30 

4 
55 

3 
2 

12 

1,519 
31 

92 
86 

90 
22 

1,149 
30 
18 

768 

77 
24 
390 
88 
49 
23 
23 
86 

81 
24 
378 
99 
48 
24 
24 
90 

67 
57 

4,098 

342 

2.14.3. Tüketim 

Batı Bloku'nun 1987 yılı rafine kurşun tüke
timi 1986'ya göre yaklaşık % 2.4'lük bir artışla 
4.6 milyon ton/yıla ulaşmıştır. Batı Bloku'nun 
kurşun tüketimi düzgün bir artış içerisinde sür
mektedir. Ancak bu artış çok düşük seviyelerde 
seyretmektedir. 1981'den bu yana toplam artış 
% 7'den azdır. Bu artışın, kurşunun çevre kirli
liği yaratan önemli metallerden biri olmasından 
dolayı sanayileşmiş birçok ülkede, kullanımına 
sınırlamalar getirilmesine karşın devam ettiği 
göz önüne alınırsa, oldukça önemli olduğu an
laşılabilir. 

ABD'de pil endüstrisindeki kurşun tüketi
mi, aynı hızı ile devam etmektedir. Otomobil 
endüstrisinde kurşun-asit başlıklı akü üretimi 
için harcanan kurşun ABD'de 1987'de 961,000 
short ton olup toplam tüketimin % 67'sidir. 
Otomobil endüstrisinde daha küçük boyutlar
da, ancak daha yüksek performanslı akü yapı
mı gündemdedir. Ancal$, yüksek performanslı 
akü yapımında kurşun tüketimi de artmaktadır. 
Otomobil dışında kullanılan kurşun tüketimi 
1987'de artış göstermiştir. Önemli artışların ol
duğu yerlerden birisi, televizyon tüplerinde 
adyasyonun zararlarını önlemek için kullanı

lan kurşun oksitlerdir. Çizelge 85'de Batı 
Bloku'nun kurşun tüketimi verilmektedir. 

Çizelge 86'da ABD'de rafine kurşun tüketi
minin sektörlere göre dağılımları gösterilmiştir. 

Çizelge 86. ABD'nin Rafine Kurşun 
Tüketimi (Bin short ton) 

1985 1986 1987 

Araba Aküleri 

Diğer Aküler 

Benzin Katkısı 

Pigment-kimyasal 

Cephane 

Levha, boru 

Lehim 

Döküm alaşımlar 

Kablo muhafazası 

Diğer 

772 

154 

31 

79 

55 

33 

23 

21 

18 

61 

774 782 

167 179 

31 

75 

50 

33 

23 

11 

19 

53 

29 

80 

55 

33 

20 

13 

18 

58 

10 Toplam 1,247 1.233 1,267 

Kaynak : Mining Annual Review, 1988 

Kaynak : EMJ, Nisan 1988 

ILZSC'ye göre 1987'de Doğu Bloku'na net 
58,500 short ton rafine kurşun satışı yapılmıştır. 
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