
ABD'nin 1987 yılı bor tuzları ve rafine ürün 
fiyatlarına ait bilgiler de Çizelge 36'da verilmek
tedir. 

Çizelge 36. ABD Bor Tuzları ve Rafine Ürün Fiyatları 

Ürün Fiyat, $/ton 

Boraks dekahidrat, fob 
Boraks pentahidrat 
Borik asit 
Susuz boraks 

198 
226 
569 
602 

Kaynak: Kimbell, 1988 

2.6.4. Türkiye 

Türkiye'nin 1987 yılı bor tuzu üretimi tuvö-
nan cevher olarak 1.6 milyon ton, konsantre 
olarak 990 bin ton, B 2 0 3 içeriği olarak 5T0 bin 
ton olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye'nin 1987 yılı bor ihracatı 178 mil
yon dolar olup toplam maden ihracatının 
% 51'ini oluşturmaktadır. Bor ihracatının 1988' 
de ise 220 milyon Dolar civarında gerçekleştiği 
tahmin edilmektedir. Halen Etibank'm bor ihra
catının yaklaşık % 85'i konsantre cevher, % 15'i 
ise rafine ürün olarak gerçekleşmektedir. Eti-
bank rafine ürün miktarını artırmak için yeni 
tesisleri devreye sokmaya çalışmaktadır. Türki
ye'nin bor türevleri üretim kapasitesi (devlet + 
özel sektör) yaklaşık 400,000 tondur. Bu dünya 
toplam bor türevleri kapasitesinin yaklaşık 
% 15'idir. Çizelge 37'de Etibank'm devam 
eden ve planlanan bor türevleri yatırımlarına 
ilişkin bilgiler verilmiştir. 

Çizelge 38'de ise 1987 yılı bor tuzları ve ra
fine ürün fiyatları verilmektedir. 

2.6.5. Beklenen Gelişmeler 

1987'de görülen talep artışının özellikle 
Çin'e yapılan deka ve pentahidrat satışlarından 
kaynaklandığı belirti lmektedir. Öteyandan, 
ümit verici yeni kullanım alanlarından biri 
amorf metal üretimi olup Fe-Silikon alaşımına 
% 3 oranında B 2 0 3 katıldığında, alaşımın kris-
talize olan eğilimi düşmektedir. Amorf metal
lerde enerji kaybı azalmaktadır. Bu nedenle bo
run yüksek hız çelikleri yapımında, kaynakçı
lıkta yeni tüketim alanlarına sahip olacağı belir
tilmektedir. 

Çizelge 37. Etibank'm Devam Eden ve Planlanan 
Yeni Bor Türevleri Yatırımları. 

Devam Eden Yatırımlar: 

Yer Tesisin Adı 

Başlama 
ve Bitiş Kapasite 
Yılı (Ton/yü) 

B andırma Hidrojen Peroksit 
BALIKESİR İL Borik Asit 

H. Sodyum Perborat 

Bigadiç, İL Konsantrator 
BALIKESİR LKalsineKolemanit 

1976-1988 15,000 
1985-1987 100,000* 
1985-1989 20,000 

1985-1987 Etüd-Pro. 
1985-1987 25,000 

Kırka, 

ESKİŞEHİR Bor Arastama Merkezi 1985-1987 Proje Çalış. 

(*) Tesis devreye alma çalışmalarına başlanmıştır. 

Planlanan Yatırımlar: 
Başlama 
ve Bitiş Kapasite 

Yer Tesisin Adı Yılı (Ton/yıl) 

B andırma IH. Borik Asit 
BALIKESİR 

Bigadiç, Konsantrator L Tevsii 
BALIKESİR H. Kalsine Kolemanit 

Emet, Konsantrator Tevsii 
KÜTAHYA 

1987-1991 165,000 

1985-1987 400,000 
1989-1991 75,000 

1989-1993 250,000 

Kırka Konsanlratbr E. Tevsii 
ESKİŞEHİR E Bor Türevleri 

1986-1992 500,000 
1985-1990 260.000 

K»ynak: DPT Yayın No: 2113,1988 

Çizelge 38. Türkiye Bor Tuzları ve Rafine Ürün 
Fiyatları 

Ürün Fiyat, $/ton 

Tinkal,Bandırma, fob 
Üleksit 
Kolemanit, fiberglass tenor 
Kolemanit, rafine tenor 
Etibor46 (Bor pentahidrat) 

146-220 
130-195 
300-390 
202-209 
250-320 

Kaynak: Etibank, kişisel görüşme 

Dünyanın yıllık bor tüketiminin % 2-2.5, 
ABD'nin ise % 2.5-3.0 arasında artacağı tahmin 
edilmektedir. Çizelge 39'da dünyanın B 2 0 3 tü
ketim projeksiyonu verilmiştir. 
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