
METAL FĐYATLARI 

ALTIN   
LMB,troy ons 907,70$ 
ALUMĐNYUM   
LMB %99.7  2812$ 
ANTĐMUAN   
▪Reg. Min.%99.65 Se max.50ppm, s.piyasa 5550-5650$ 
ARSENĐK   
▪LMB, Serbest piyasa , lb 0,83-0,88$ 
BAKIR   
LMB A kalite 7800$ 
BĐZMUT   
Min.%99.99, serbest piyasa, lb 10,50-11,75$ 
CĐVA   
%99.99 şişe,  500-600$ 
ÇĐNKO   
LMB, Yüksek kalite 2355$ 
DEMĐR   
Đnce cevher, Çin limanları,  180-185 
GÜMÜŞ   
LMB , troy oz,  17,06$ 
KADMĐNYUM   
▪Min.%99.95, serbest piyasa,  lb 3,15-3,50$ 
▪Min.%99.99, serbest piyasa,  lb 3,20-3,85$ 
KALAY   
LMB 16775$ 
KOBALT   
▪Min. %99.8 serbest piyasa, lb 46,50-48,50$ 
▪Min. %99.3 serbest piyasa, lb 44,75-46,80$ 
▪Min. %8‘lik konsantre, CIF Çin ,  lb 33,00-36,00$ 
KROM   
▪Islak bulk cevher , %46 Cr2O3    FOB  Transvaal   
        Kimyasal kalite , Güney Afrika cevheri 270-350$ 
        Döküm kalitesi, Güney Afrika cevheri 300-350$ 
        Refrakter kalitesi, Güney Afrika cevheri 455$ 
▪Metalurjik, Türkiye cevheri, %40-42 Cr2O3  200-300$ 
▪Metalurjik Kazak cevheri , %40-41 Cr2O3  200-300$ 
 KURŞUN   
LMB 2606$ 
MAGNEZYUM   
▪ Serbest piyasa, min.%99,8 Mg FOB Çin 4400-4700$ 
MANGANEZ   
▪Serbest piyasa ,metal 3600-3700$ 
▪Demir-çelik için manganez cevheri  115$ 



MOLĐBDEN   
▪Avr.,Molibdikoxide,bidonlu, , lb 32,20-34,20$ 
▪Konsantre %45 Mo, Çin  RMB/mtu 4050-4150 RMB 
NĐKEL   
LMB,  27670$ 
PALADYUM   
LMB, troy ons  445$ 
PLATĐNYUM   
LMB, troy ons 2051$ 
SELENYUM   
Serbest Piyasa , lb 30,50-33,50$ 
TANTAL   
Greenbushes %40 baz ,lb  Ta2O5   34,00-36,00$ 
TUNGSTEN   
▪ %65 WO3 konsantresi, Çin RMB/ton 89000 RMB 
▪Min. %65 WO3 tungsten cevheri, mtu WO3 160-170$ 
URANYUM   
Spot piyasa , U3O8   ,lb  84,00$ 
VANADYUM   
Pentoxide, min . %98 V2O5  CIF Avrupa, kg 8,20-8,60$ 

 


